ESCOPO DA ACREDITACAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 — ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1 Total de Folhas: 3

RAZAO SOCIAL/DESIGNACAO DO LABORATORIO

CONCRE-TEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA /
CONCRE-TEST CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

ACREDITAGAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 0849

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

CONSTRUCAO CIVIL

ENSAIOS MECANICOS

CONCRETO FRESCO

Amostragem de concreto fresco

ABNT NBR 16886:2020

Determinacéo da consisténcia pelo abatimento do tronco
de cone

ABNT NBR 16889:2020

Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova

ABNT NBR 5738:2015

CONCRETO
ENDURECIDO

Ensaio de compresséo de corpos de prova cilindricos

ABNT NBR 5739:2018

Extragdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de
estruturas de concreto

ABNT NBR 7680-1:2015
(exceto anexo B)

Determinacao da resisténcia a tra¢éo na flexdo de corpos
de prova prismaticos

ABNT NBR 12142:2010

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO E
REVESTIMENTO DE
PAREDES E TETOS

Preparo da mistura para a realizacdo de ensaios

ABNT NBR 16541:2016

Determinacéo do indice de consisténcia

ABNT NBR 13276:2016

Determinacdo da retencdo de 4gua

ABNT NBR 13277:2005

Determinacéo da densidade da massa e do teor de ar
incorporado

ABNT NBR 13278:2005

Determinacao da resisténcia a tracdo na flexdo e a
compressao

ABNT NBR 13279:2005

Determinacdo da densidade de massa aparente no estado
endurecido

ABNT NBR 13280:2005

REVESTIMENTO DE
PAREDES DE
ARGAMASSAS
INORGANICAS

Determinacao da resisténcia de aderéncia a tracéo —
Aderéncia ao substrato

ABNT NBR 13528-2:2019

Determinacao da resisténcia de aderéncia a tracdo —
Aderéncia superficial

ABNT NBR 13528-3:2019

“Este Escopo cancela e substitui a revisdo emitida anteriormente”

Em, 01-7-2024

FOR-CGCRE-003 — Rev. 12 — Publicado Set/19 — Pg. 01/03




ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAGAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 0849

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

CONSTRUCAOQ CIVIL

ENSAIOS MECANICOS

BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO
SIMPLES PARA

Anélise dimensional

ABNT NBR 12118:2013 Verséao
corrigida 2014, Item 4

ALVENARIA
Determinacédo da absorcéo de agua e da area liquida ABNT NBR 12118:2013 Verséao
corrigida 2014, Item 5
Determinacao da resisténcia & compressao ABNT NBR 12118:2013 Verséo
corrigida 2014, Item 6
ALVENARIA Determinacao da resisténcia a compresséo de prismas ABNT NBR 16868-3:2020,
ESTRUTURAL — ltem 6
PRISMAS
ALVENARIA Determinacéo da resisténcia a compresséo da argamassa | ABNT NBR 16868-2:2020,
ESTRUTURAL - Anexo A (Exceto itens A.2 e
ARGAMASSA A.3)

BLOCOS CERAMICOS
PARA ALVENARIA
ESTRUTURAL E DE

Determinacao das caracteristicas geométricas

ABNT NBR 15270-2:2023
Anexo A

VEDACAO
Determinacao da massa seca e do indice de absorcdo de | ABNT NBR 15270-2:2023
agua Anexo B
Determinacéo da resisténcia a compresséo ABNT NBR 15270-2:2023
Anexo C
X-X-X-X-X X-X-X-X-X X-X-X-X-X
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ESCOPO DA ACREDITAGCAO — ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITAGAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 0849

INSTALACAO DE CLIENTE

AREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

CONSTRUCAO CIVIL

ENSAIOS MECANICOS

CONCRETO FRESCO

Amostragem de concreto fresco

ABNT NBR 16886:2020

Determinacéo da consisténcia pelo abatimento do tronco
de cone

ABNT NBR 16889:2020

Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova

ABNT NBR 5738:2015

CONCRETO
ENDURECIDO

Extragdo, preparo, ensaio e analise de testemunhos de
estruturas de concreto

ABNT NBR 7680-1:2015
(exceto anexo B)

REVESTIMENTO DE

Determinacao da resisténcia de aderéncia a tracéo —

ABNT NBR 13528-2:2019

PAREDES DE Aderéncia ao substrato

ARGAMASSAS

INORGANICAS
Determinacao da resisténcia de aderéncia a tracéo — ABNT NBR 13528-3:2019
Aderéncia superficial

ALVENARIA Ensaio para a determinagéo da resisténcia & compressdo | ABNT NBR 16868-2:2020

ESTRUTURAL — da argamassa - Preparacao do corpo de prova Anexo A - Itens A2 e A3

ARGAMASSA

X=X-X-X-X X-X-X-X-X

X-X-X-X-X
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