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RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO 

GERDAU S.A. / LABORATÓRIO METALÚRGICO 
 

ACREDITAÇÃO N °°°° TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1641 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

METALURGIA  ENSAIOS MECÂNICOS   

AÇO DE BAIXA E 
MÉDIA LIGA; AÇO DE 
BAIXO, MÉDIO E ALTO 
CARBONO 

Determinação de propriedades mecânicas à tração a 
temperatura ambiente em materiais metálicos. 

Faixa: 6 kN até 490 kN 

ASTM A370: 2019 
ASTM E8/E8M: 2016a 
ABNT NBR ISO 6892-1: 2013 
DIN 50125: 2016 

 Determinação de resistência ao impacto Charpy.  

Faixa: até 450 J (Temperatura de -60 °C até 40 °C) 

ASTM A370: 2019 
ABNT NBR ISO 148-1: 2013 
ASTM E23: 2018 

 Determinação de tamanho de grão (Austenítico e 
ferrítico) de materiais metálicos por metalografia 

ASTM E112: 2013 
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