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RAZAO SOCIAL/DESIGNACAO DO LABORATORIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL — UFRGS / LABORATORIO DE PAVIMENTAGAO — LAPAV

ACREDITACAO N°

TIPO DE INSTALAGAO

CRL 1649

INSTALACAO PERMANENTE

AREA DE ATIVIDADE /

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIGAO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

PRODUTO
CONSTRUCAO CIVIL ENSAIOS MECANICOS
MISTURA Determinacao da resisténcia a tracao por compresséo DNIT 136/2018 - ME

BETUMINOSA /
MISTURA ASFALTICA

diametral

MATERIAL
BETUMINOSO
(LIGANTE ASFALTICO)

Determinacédo da ductilidade

ABNT NBR 6293:2015

Determinacdo da penetracdo

ABNT NBR 6576:2007

Determinacao do ponto de amolecimento — Método do
anel e bola

ABNT NBR 6560:2016

Determinacao da recuperagéo elastica pelo ductildmetro

ABNT NBR 15086:2022

ENSAIOS QUIMICOS

MATERIAL
BETUMINOSO
(LIGANTE ASFALTICO)

Determinacdo da viscosidade em temperaturas elevadas
usando um viscosimetro rotacional

ABNT NBR 15184:2021

Determinacao das propriedades reoldgicas de materiais
nao-Newtonianos por viscosimetro rotacional (asfalto
borracha)

ABNT NBR 15529:2007

“Este Escopo cancela e substitui a revisdo emitida anteriormente”
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