Servigo Publico Federal

27 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
=, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

Portaria n.° 558, de 19 de novembro de 2013.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuigdes, conferidas no 8§ 3° do artigo 4° da Lei n.°
5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos | e IV do artigo 3° da Lei n.° 9.933, de 20 de dezembro
de 1999, e no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n°
6.275, de 28 de novembro de 2007,

Considerando a alinea f do subitem 4.2 do Termo de Referéncia do Sistema Brasileiro de
Avaliagédo da Conformidade, aprovado pela Resolu¢cdo Conmetro n.° 04, de 02 de dezembro de 2002,
que atribui ao Inmetro a competéncia para estabelecer as diretrizes e critérios para a atividade de
avaliacdo da conformidade;

Considerando a importancia da implementacdo da coordenagdo modular para a promocdo da
compatibilidade dimensional entre elementos e componentes construtivos fabricados a partir dos
diversos materiais de construcdo, e para a difusdo da construcédo industrializada aberta no pais;

Considerando a importancia de 0os componentes ceramicos para alvenaria comercializados no
pais apresentarem critérios de comercializacdo e de determinacdo da dimensdo efetiva, resolve baixar
as seguintes disposicoes:

Art. 1° Aprovar a Regulamentacdo Técnica para Componentes Ceramicos para Alvenaria,
disponibilizada no sitio www.inmetro.gov.br ou no endere¢o abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — Inmetro

Divisdo de Regulamentacdo Técnica e Programas de Avaliacdo da Conformidade — Dipac
Rua da Estrela n.° 67 - 2° andar — Rio Comprido

CEP 20.251-900 — Rio de Janeiro — RJ

Art. 2° Cientificar que a Consulta Publica que originou a Regulamentacdo ora aprovada foi
divulgada pela Portaria Inmetro n.° 132, de 21 de marco de 2013, publicada no Diério Oficial da Unido
de 22 de marc¢o de 2013, secédo 01, pagina 65.

Art. 3° Determinar que no prazo de 12 (doze) meses, contados da data de publicagdo desta
Portaria, 0s componentes ceramicos para alvenaria deverdo ser fabricados e importados somente em
conformidade com a Regulamentacédo ora aprovada.

Paragrafo Unico — A partir de 6 (seis) meses, contados do término do prazo estabelecido no
caput, os componentes ceramicos para alvenaria deverdo ser comercializados, no mercado nacional,
por fabricantes e importadores, somente em conformidade com a Regulamentacdo ora aprovada.

Art. 4° Determinar que a partir de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicacdo desta
Portaria, 0s componentes ceramicos para alvenaria deverdo ser comercializados, no mercado nacional,
somente em conformidade com a Regulamentacéo ora aprovada.

Paragrafo Unico - A determinac&o contida no caput deste artigo ndo é aplicavel aos fabricantes e
importadores, que deverdo observar os prazos estabelecidos no artigo anterior.



FI.2 da Portaria n°558/Presi, de 22/11/ 2013

Art. 5° Determinar que a fiscalizagdo do cumprimento das disposi¢fes contidas nesta Portaria,
em todo o territério nacional, estara a cargo do Inmetro e das entidades de direito publico a ele
vinculadas por convénio de delegacéo.

Paragrafo Unico: A fiscalizacio observara os prazos estabelecidos nos artigos 3° e 4° desta
Portaria.

Art. 6° Revogar a Portaria Inmetro n° 16, de 05 de janeiro de 2011, publicada no Diério Oficial
da Unido de 06 de janeiro de 2011, secdo 01, paginas 60 e 61, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses
apos a publicacdo desta Portaria.

Art. 7° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagdo no Diério Oficial da Unido.

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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i ! REGULAMENTACAO TECNICA PARA COMPONENTES

CERAMICOS PARA ALVENARIA
INMETRO

1 OBJETIVO

Estabelecer as condi¢cBes em que devem ser comercializados os componentes ceramicos para alvenaria,
bem como a metodologia para a determinacao da dimensao efetiva dos mesmos, visando a prevencao
de préticas enganosas de comercio.

1.1 ESCOPO DE APLICACAO

1.1.1 Esta Regulamentacdo se aplica aos seguintes componentes ceramicos para alvenaria:

- blocos ceramicos de vedacéo e estruturais, incluindo bloco inteiro ou principal, meio bloco e blocos
de amarracdo L e T;

- canaletas ceramicas J e U;

- tijolos ceramicos macicos e perfurados;

- elementos vazados;

- componentes ceramicos que ndo possuam forma de paralelepipedo.

1.1.2 Excluem-se deste Regulamento:
- elementos ceramicos para lajes, também conhecidos como lajes;
- blocos, canaletas, tijolos e elementos vazados fabricados de materiais ndo ceramicos.

2 SIGLAS

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

c Simbolo de comprimento

h Simbolo de altura

I Simbolo de largura

M Maodulo dimensional basico

NBR Norma Brasileira

RT Regulamentacdo Técnica

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Lei n®8.078, de 11 de setembro de 1990  Dispde sobre a protecdo do consumidor e da& outras
providéncias

ABNT NBR 7170:1983 Tijolo macico cerdamico para alvenaria

ABNT NBR 8041:1983 Tijolo macigo ceramico para alvenaria — Forma e
dimens6es — Padronizacéo

ABNT NBR 15270-1 :2005 Componentes ceramicos — Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacdo — Terminologia e requisitos

ABNT NBR 15270-2:2005 Componentes ceramicos — Parte 2: Blocos ceramicos para
alvenaria estrutural — Terminologia e requisitos

ABNT NBR 15270-3:2005 Componentes ceramicos — Parte 3: Blocos ceramicos para
1
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alvenaria estrutural e de vedacdo — Métodos de ensaio

ABNT NBR 15873:2010 Coordenacdo modular para edificactes

4 DEFINICOES
Para fins desta RT, sdo adotadas as definicdes abaixo e as contidas nos documentos complementares
citados no item 3.

4.1  Amostra do lote
E a quantidade de produtos retirada aleatoriamente do lote para analise dimensional.

4.2 Analise dimensional
Determinacéo das dimensdes efetivas de largura, altura, comprimento, espessura dos septos e espessura
das paredes externas dos componentes ceramicos.

4.3 Bloco ceramico para alvenaria de vedacéo

Componente da alvenaria de vedacdo que possui furos prismaticos perpendiculares as faces que o0s
contém, fabricado por conformacdo plastica de matéria-prima argilosa e queimado a elevadas
temperaturas. Os blocos ceramicos para vedacdo constituem as alvenarias externas ou internas que nao
tém a funcéo de resistir a outras cargas verticais, além do peso da alvenaria da qual faz parte.

4.4 Bloco ceramico para alvenaria estrutural

Componente da alvenaria estrutural que possui furos prismaticos perpendiculares as faces que 0s
contém, fabricado por conformacdo plastica de matéria-prima argilosa e queimado a elevadas
temperaturas.

4.4.1 Bloco ceramico estrutural de paredes vazadas
Componente da alvenaria estrutural com paredes vazadas, empregado na alvenaria estrutural nédo
armada, armada e protendida.

4.4.2 Bloco ceramico estrutural de paredes macicas
Componente da alvenaria estrutural cujas paredes externas sdao macicas e as internas podem ser
macicas ou vazadas, empregado na alvenaria estrutural ndo armada, armada e protendida.

4.4.3 Bloco ceramico estrutural perfurado
Componente da alvenaria estrutural cujos vazados sdo distribuidos em toda a sua face de assentamento,
empregado na alvenaria estrutural ndo armada.

45 CanaletaJ
Componente cerdmico com secdo em forma de J, sem paredes transversais.

4.6 CanaletaU
Componente cerdmico com se¢do em forma de U, sem paredes transversais, e que permite a construcao
de vergas, contravergas e cintas de amarragéo.

4.7 Componentes ceramicos que ndo possuem forma de paralelepipedo
Componentes ceramicos que possuem pelo menos uma das faces arredondada ou angular.

4.8 Consumidor
E toda pessoa fisica ou juridica que adquire ou utiliza produto ou servigo como destinatario final.
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4.9 Coordenacdo modular
Inter-relacdo de medidas de elementos e componentes construtivos e das edificagdes que 0s
incorporam, mediante 0 emprego do médulo basico ou de um multimédulo.

4.10 Critério de aceitacao
Numero de falhas que ainda permite aceitar o lote.

4.11 Dimenséo efetiva ou real
Dimensdo medida de largura, altura, comprimento, espessura dos septos e espessura das paredes
externas.

4.11.1 Parede
Elemento laminar externo do bloco.

4.11.2 Septo
Elemento laminar que divide os vazados do bloco.

4.12 Dimensédo nominal
Dimensao especificada pelo fabricante para largura, altura e comprimento dos componentes ceramicos.

4.13 Elemento vazado ou Cobogd
Elemento ou peca ceramica ornamental que ndo tem funcéo estrutural e que permite a passagem de luz
ear.

4.14 Lote
E o conjunto de produtos de um mesmo tipo e dimensdes, processados por um mesmo fabricante.

4.15 Medida de coordenacéo
Medida do espagco necessario a um componente construtivo, incluidas folgas para deformacdes e
instalacdo, tolerancias e materiais de unido, quando for o caso.

4.16 Medida modular
Medida de coordenacdo cujo valor € igual ao médulo basico ou a um multimédulo.

4.17 Mddulo dimensional béasico
Menor unidade de medida linear da coordenacdo modular, representado pela letra M, cujo valor
normalizado é M = 10 cm.

4.18 Tijolo ceramico macico

Componente da alvenaria que possui todas as faces plenas de material, podendo apresentar rebaixos de
fabricacdo em uma das faces de maior area, sendo fabricado com argila, conformado por extrusdo ou
prensagem, e queimado a elevadas temperaturas.

4.18.1 Tijolo especial
Tijolo maci¢co que pode ser fabricado em formatos e dimensdes acordados entre o fabricante e o
consumidor exclusivamente para venda direta ao consumidor final.

4.19 Tijolo ceramico perfurado
Componente da alvenaria semelhante ao tijolo macico, que possui furos na vertical ou no maximo trés
furos na horizontal.
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4.20 Tolerancia
E a diferenca permitida entre a dimensdo nominal e a dimensao efetiva.

5 MARCACOES E INSCRICOES

5.1 Os componentes ceramicos devem trazer gravados obrigatoriamente, de forma visivel, em baixo

relevo ou reentrancia, em uma de suas faces externas, no minimo as seguintes informacoes:

a) ldentificacdo do fabricante (CNPJ e nome fantasia ou razao social);

b) DimensGes nominais, em centimetros, na seguinte sequéncia: largura, altura e comprimento,
podendo ser suprimida a inscri¢do da unidade de medida;

c) Lote ou data de fabricacao;

d) Telefone do Servico de Atendimento ao Cliente ou correio eletrdnico ou endereco do fabricante,
importador ou revendedor/distribuidor.

5.1.1 Os blocos ceramicos, os tijolos ceramicos macicos e 0s tijolos ceramicos perfurados, com funcgéo
estrutural, devem trazer gravadas as letras “EST” ap6s a indicacao das dimensdes nominais.

5.1.1.1 Os tijolos ceramicos perfurados com furos na horizontal ndo podem ser produzidos para funcao
estrutural.

5.1.2 Os tijolos ceramicos macigos € os tijolos ceramicos perfurados devem trazer gravada a letra “T”
apos a indicacao das dimensfes hominais.

5.1.3 Para canaleta J as dimens6es indicadas devem ser largura, maior altura e comprimento.

5.1.4 Para os componentes ceramicos que ndo possuam forma de paralelepipedo, as dimensbes
indicadas devem ser: maior largura, altura e comprimento.

5.2 As dimens@es dos caracteres utilizados nas marcacdes dos componentes ceramicos devem ser de,
no minimo, 5 mm de altura.

6 DIMENSOES DE FABRICACAO

6.1 Blocos Ceramicos de Vedacao

6.1.1 Os blocos ceramicos de vedacdo devem apresentar as dimensdes de fabricacdo conforme a
Tabela 1.

Tabela 1 — Dimensdes nominais dos blocos cerdmicos de vedagdo

Medida modular Comprimento (cm)
Ixhxc Largura (cm) Altura (cm)

M =10 cm Bloco inteiro Meio bloco
IM x 1M x 2M 9 19 9
1M x 1M x 5/2M 24 11,5
1M x 3/2M x 2M 19 9
1M x 3/2M x 5/2M 14 24 11,5
1M x 3/2M x 3M 9 29 14
1M x 2M x 2M 19 9
1M x 2M x 5/2M 19 24 11,5
1M x 2M x 3M 29 14
1M x 2M x 4M 39 19
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Medida modular Comprimento (cm)
Ixhxc Largura (cm) Altura (cm)

M =10 cm Bloco inteiro Meio bloco
5/4M x 5/4M x 5/2M 11,5 24 11,5
5/4M x 3/2M x 5/2M 14 24 11,5

5/4M x 2M x 2M 115 19 9
5/4M x 2M x 5/2M ' 19 24 11,5
5/4M x 2M x 3M 29 14
5/4M x 2M x 4M 39 19
3/2M x 2M x 2M 19 9
3/2M x 2M x 5/2M 14 19 24 11,5
3/2M x 2M x 3M 29 14
3/2M x 2M x 4M 39 19
2M x 2M x 2M 19 9
2M x 2M x 5/2M 19 19 24 11,5
2M x 2M x 3M 29 14
2M X 2M x 4M 39 19
5/2M x 5/2M x 5/2M 24 11,5
5/2M x 5/2M x 3M 24 24 29 14
5/2M x 5/2M x 4M 39 19

6.1.2 A espessura dos septos dos blocos ceramicos de vedacdo deve ser de, no minimo, 6 mm, e a das
paredes externas de, no minimo, 7 mm.

6.2 Blocos Ceramicos para Alvenaria Estrutural

6.2.1 Os blocos ceramicos com funcdo estrutural devem apresentar as dimensdes de fabricacdo

conforme a Tabela 2.

Tabela 2 — Dimens8es nominais dos blocos ceramicos estruturais

Medida modular Comprimento (cm)
Ixhxc Largura Altura o . Amarragdo | Amarragao

M = 10 cm (cm) (cm) Bloco inteiro | Meio bloco L T
5/4M x 5/4M x 5/2M 11,5 24 11,5 --- 36,5
5/4M x 2M x 5/2M 115 24 11,5 36,5
5/4M x 2M x 3M ' 19 29 14 26,5 41,5
5/4M x 2M x 4M 39 19 31,5 51,5

3/2M x 2M x 3M 14 19 29 14 --- 44

3/2M x 2M x 4M 39 19 34 54

2M x 2M x 3M 19 19 29 14 34 49

2M x 2M x 4M 39 19 --- 59

6.2.2 As espessuras minimas admitidas para os septos e paredes dos blocos ceramicos estruturais sao
as indicadas na Tabela 3.

Tabela 3 — Espessuras minimas dos septos e paredes de blocos cerdmicos estruturais

Tipo de bloco

Espessura minima (mm)

Septos Paredes externas
Blocos ceramicos de paredes vazadas 7 8
Blocos ceramicos de paredes macicas 8 20
Blocos ceramicos perfurados 8 8
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6.3 Tijolos Ceramicos Macicos e Perfurados

6.3.1 Os tijolos ceramicos macicos e perfurados devem apresentar as dimensfes de fabricacao
conforme a Tabela 4.

Tabela 4 — Dimens®es nominais dos tijolos ceramicos maci¢os e perfurados

Medida modular Comprimento (cm)
Ixhxc Largura (cm) Altura (cm) . )
M = 10 cm Bloco inteiro Meio bloco
1M x 5/8M x 2M 53 19 9
1M x 5/8M x 5/2M ’ 24 11,5
1M x 2/3M x 2M 57 19 9
1M x 2/3M x 5/2M 9 ’ 24 11,5
1M x 3/4M x 2M 65 19 9
1M x 3/4M x 5/2M ’ 24 11,5
1M x 1M x 2M 9 19 9
1M x 1M x 5/2M 24 11,5
5/4M x 5/8M x 2M 53 19 9
5/4M x 5/8M x 5/2M ’ 24 11,5
5/4M x 2/3M x 2M 57 19 9
5/4M x 2/3M x 5/2M ’ 24 11,5
5/4M x 3/4M x 2M 65 19 9
5/4M x 3/4M x 5/2M 11,5 ’ 24 11,5
5/4M x 1M x 2M 9 19 9
5/4M x 1M x 5/2M 24 11,5
5/4M x 5/4M x 2M 19 9
5/4M x 5/4M x 5/2M 11,5 24 11,5
5/4M x 5/4M x 3M 29 14
3/2M x 5/8M x 2M 19 9
3/2M x 5/8M x 5/2M 53 24 11,5
3/2M x 5/8M x 3M 29 14
3/2M x 2/3M x 2M 19 9
3/2M x 2/3M x 5/2M 5,7 24 11,5
3/2M x 2/3M x 3M 29 14
3/2M x 3/4M x 2M 14 19 9
3/2M x 3/4M x 5/2M 6,5 24 11,5
3/2M x 3/4M x 3M 29 14
3/2M x 1M x 5/2M 9 24 11,5
3/2M x 1M x 3M 29 14
3/2M x 5/4M x 5/2M 115 24 11,5
3/2M x 5/4M x 3M ’ 29 14

6.3.2 Desde que acordado entre o fabricante e o consumidor, sdo permitidas a fabricacdo e a venda
direta de tijolos macicos em formatos e dimensdes diferentes dos previstos na Tabela 4,
exclusivamente para venda direta ao consumidor final.

7 AMOSTRAGEM

7.1 Blocos Ceramicos Estruturais e de Vedacao

7.1.1 O tamanho da amostra do lote submetida a determinacdo das dimensdes efetivas dos blocos
ceramicos estruturais e de vedacao deve estar de acordo com a Tabela 5.
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Tabela 5 - Tamanho da amostra submetida a determinacéo da dimensdo efetiva dos blocos ceramicos.
Tamanho do lote Tamanho da amostra do lote Critério de aceitacdo

Até 100.000 unidades 13 unidades 2

7.1.2 Caso o tamanho do lote supere 100.000 (cem mil) unidades, o excedente deve formar novo(s)
lote(s).

7.2 Tijolos Ceramicos Macicos e Perfurados

7.2.1 O tamanho da amostra do lote submetida a determinacdo das dimensGes efetivas dos tijolos
ceramicos macicos e perfurados deve estar de acordo com a Tabela 6.

Tabela 6 - Tamanho da amostra submetida a determinacdo da dimensao efetiva dos tijolos ceramicos.
Tamanho do lote Tamanho da amostra do lote

Até 100.000 tijolos 24 tijolos

7.2.2 Caso o tamanho do lote supere 100.000 (cem mil) unidades, o excedente deve formar novo(s)
lote(s).

7.3 Elementos vazados, canaletas e componentes ceramicos que nao possuam forma de
paralelepipedo

7.3.1 O tamanho da amostra do lote submetida a determinacdo das dimensdes efetivas deve estar de
acordo com a Tabela 5.

7.3.2 Caso o tamanho do lote supere 100.000 (cem mil) unidades, o excedente deve formar novo(s)
lote(s).

8 DETERMINACAO DAS DIMENSOES EFETIVAS DOS COMPONENTES CERAMICOS
8.1 Blocos Ceramicos Estruturais e de Vedacéo

8.1.1 A determinacdo das dimensfes efetivas deve ser realizada individualmente, bloco a bloco,
conforme métodos de ensaio descritos no Anexo A da Norma ABNT NBR 15270-3:2005.

8.1.2 As tolerancias admitidas para largura, altura e comprimento dos blocos ceramicos estdo indicadas
na Tabela 7.

Tabela 7 - Tolerancias admitidas para as dimensdes efetivas de blocos ceramicos

Dimens6es Tolerancia para média (cm) Tolerancia individual (cm)
Largura +0,3 +0,5
Altura +0,3 +0,5
Comprimento +0,3 +0,5

Nota: A média é calculada como a média aritmética dos valores individuais.

8.1.3 As dimensbes efetivas dos blocos cerdmicos, quando comparadas com as dimensdes nominais,
devem estar dentro das faixas de tolerancia estabelecidas na Tabela 7, sendo admitida para cada
dimensdo a quantidade maxima de 2 (dois) blocos ndo conformes por amostra, de acordo com o
critério de aceitacdo estabelecido na Tabela 5.
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8.2 Tijolos Ceramicos Macicos e Perfurados

8.2.1 A determinacdo das dimensdes efetivas deve ser realizada para um conjunto de 24 (vinte e
quatro) tijolos dispostos lado a lado, conforme métodos de ensaio descritos na Norma ABNT NBR
7170:1983.

8.2.2 As tolerancias admitidas sdo de + 0,3 cm para cada dimenséo (largura, altura e comprimento) dos
tijolos ceramicos.

8.2.3 As dimens0es efetivas dos tijolos, quando comparadas com as dimensdes nominais, devem estar
dentro da faixa de toleréncia estabelecida no subitem 8.2.2.

8.3 Elementos vazados, canaletas e componentes ceramicos que ndo possuam forma de
paralelepipedo

8.3.1 A determinacdo das dimensoes efetivas deve ser realizada individualmente, peca a peca.

8.3.2 As tolerancias admitidas sdo de + 0,3 cm para cada dimenséo (largura, altura e comprimento).
8.3.3 As dimensdes efetivas dos componentes, quando comparadas com as dimensdes nominais,
devem estar dentro da faixa de toleréncia estabelecida no subitem 8.3.2.

9 DISPOSICOES GERAIS

9.1 Para 0s componentes ceramicos requeimados ou com excesso de queima, destinados a
comercializa¢do por nimero de unidades, deve ser observado o seguinte:

a) Estarem separados em local préprio;

b) Exibirem identificacdo quanto a condicdo do produto, em local de facil visualizagéo.

9.2 A inobservancia do disposto no subitem 9.1 sujeita a realizacdo da determinacdo das dimensfes
efetivas conforme este Regulamento.



